Handbuch der Zertifizierungsstelle
ZertBauF e.V. | zertBauP e.V. zur DIN EN ISO/IEC 17065
fiir Stellen, die Produkte, Prozesse und Eingefiihrt:
al E Dienstleistungen zertifizieren Datum: 04.03.2013
Dok.-Bez.: Uberwachungsbericht Gestein Rav: Sisid: 011006

Datum: 31.03.16

UBERWACHUNGS-, BEWERTUNGS- UND
EVALUIERUNGSBERICHT

(GemaR Verordnung (EU) Nr.305/2011 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 9.Mérz 2011 zur Festiegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates - Anhang V - Bewertung
und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit - 1.3 System 2+)

zur werkseigenen Produktionskontrolle
fur
Gesteinskornungen nach
DIN EN 12620 / DIN EN 13043

(Anhang ZA)
Firma: Paul Kleinknecht GmbH & Co.KG
Schotter- und Splittwerke
Werk: Riblingen
Priifzeugnis: 2018_01

Priifdurchgang: 2018
Labornummer: IBE_000601_LU 2018 01

bestanden nicht

bestanden
[] Erstinspektion O ] am: 31.07.2018
Uberwachung (laufend) O
[J Wiederholungspriifung ] ]
Xl Anforderungen DIN EN 12620 ]
Anforderungen DIN EN 13043 ] ]
(] Anforderungen DIN EN 13450 O ]
[J Anforderungen DIN EN 13383 ] O
[] Anforderungen DIN EN 13055-1 J ]
[] Anforderungen DIN EN 13139 J ]
[ ] Anforderungen DIN EN 13242 O O
[] Anforderungen DIN EN 13285 ] ]
L” Bewertung (B) | 0 - keine Abweichung l 1 — geringfiigige Abweichung ! 2 - signifikante Abweichung I 3 - Systemversagen ]
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ZertBau?® e.V.

==

Handbuch der Zertifizierungsstelle

ZertBauP e.V. zur DIN EN ISO/IEC 17065
fiir Stellen, die Produkte, Prozesse und

Dienstleistungen zertifizieren

Dok.-Bez.: Uberwachungsbericht Gestein

Eingefiihrt:
Datum: 04.03.2013

Rev. Stand: 01.006
Datum: 31.03.16

1. Ubersicht

Teilnehmer Hersteller:
ZertBauP e.V.:
Vertrag vom:
Prifgegenstand:
Uberwachung am:
WPK - Beauftragter:
Labor:

Laborleiter:

Herangezogene Normen:

Gesteinskérnungen des
Werkes die der WPK
unterliegen:

Herr P. Scharlipp
Herr J. Borchert
01.03.2014
WPK
31.07.2018

Herr P. Scharlipp
Rublingen

Herr P. Scharlipp

< DIN EN 12620
X DIN EN 13043
[_] DIN EN 13450

[_] DIN EN 13383
[ ] DIN EN 13055-1
(] DIN EN 13139

DIN EN 12620 - Gesteinskérnungen fiir Beton:

Brechsand aus Kalkstein
Gesteinskdrnung Kalksteinsplitt

L1 DI
1D
L

N EN 13242
N EN 13285

0/2
2/8
X 2/16

L

58 [J11/16 ]
[ 811 16/22 O
8/16 ] O

Q0o

DIN EN 13043 - Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandlungen fiir

Strallen, Flugplétze und andere Verkehrsfidchen:
L] Filler (Gesteinsmehl)

[] Natursand [] Brechsand aus Kalkstein []0/2 []0/4
X Gesteinskdrnung Kalksteinsplitt

[ 2116 [Jsrs 11116 | |

[]2/8 [ 8111 16122 | O

2116 [] 816 22/32 ' O
]

Sonstige Gesteinskérnungen:
[] wasserbausteine
CP [145125 []63/180 [Joor250 []45/180 [] 90/180

LMB [] 5/40 [J10/60 [J40/200 []60/300 []15/300
[ ] Gleisschotter [] 31,5/63 []
L]
O

L " Bewertung (B)

0 — keine Abweichung

| 1 - geringfigige Abweichung ! 2 - signifikante Abweichung
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B Handbuch der Zertifizierungsstelle
ZertBaul e.V. | zertBauP e.V. zur DIN EN ISO/IEC 17065
v fiir Stellen, die Produkte, Prozesse und Eingefiihrt:
Dienstleistungen zertifizieren Datum: 04.03.2013
Dok.-Bez.: Uberwachungsbericht Gestein Rev. Stand. 01.006
Datum: 31.03.16
2. Inspektion
[] Erstinspektion [] Wiederholungspriifung
X Laufende Uberwachung der WPK
Anforderungen DIN EN 12620 Anforderungen DIN EN 13043
] Anforderungen DIN EN 13450 ] Anforderungen DIN EN 13383
[] Anforderungen DIN EN 13055-1 [] Anforderungen DIN EN 13139
[] Anforderungen DIN EN 13242 [] Anforderungen DIN EN 13285
3. Erstpriifungen Bewertung’ | Bemerkung
Liegen Erstpriifungen vor? X D %(1)
ja nein [J2
a3
Ist das Labor, das die Erstpriifungen X [ X0
erstelit, entsprechend qualifiziert? ja  nein E;
Os
Entspricht der Umfang den Vorgaben P D %(1)
der EN? ja nein 32
s
4. Leistungserkldrungen Bewertung’ | Bemerkung
Liegen diese vor? X D %?
ja  nein [J2
113
Liegen Leistungserklarung und o
Sortenverzeichnisse vor? % ,Eil B;
O3
Lieferschein entspricht im Inhalt den X D o
. [
Festlegungen zur Kennzeichnung und ja nein L2
Beschriftung der EN? s
Ist die CE-Kennzeichnung auf dem X [ Xo
Lieferschein korrekt angebracht? & el E;
0s
5. WPK (allgemeiner Teil) Bewertung’ | Bemerkung
Liegt das Handbuch zur WPK [ Ko
vollstandig vor? ,E.,], E;
Fassung: 07/2018 s
Wird das Handbuch regelmaRig X [ %(1)
aktualisiert? ja nein D2
0s
Sind die enf?sprechenden EN X [ %?
angegeben? ja nein CI2
0s
L ") Bewertung (B) 0 — keine Abweichung | 1 - geringfigige Abweichung 2 - signifikante Abweichung 3 - Systemversagen
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ZertBaulF e.V. | zertBauP e.V. zur DIN EN ISO/IEC 17065
fiir Stellen, die Produkte, Prozesse und

Handbuch der Zertifizierungsstelle

Dienstleistungen zertifizieren

o/

Dok.-Bez.: Uberwachungsbericht Gestein

Eingefiihrt:
Datum: 04.03.2013

Rev. Stand: 01.006
Datum: 31.03.16

Liegt die Erklarung der
Geschéftsleitung vor?

X O F

ja nein [1J2

ds

Liegt eine rechtsverbindliche X KXo
Unterschrift vor? ,Iw:,-:l, E;
3

6. 'OrganiSation

'Bewertung*) Bemérkung 2

Sind alle Personen fiir die
qualitdtsrelevanten Tatigkeiten
angegeben und sind ihnen die
Grundlagen der WPK bekannt?

X O B
ja nein [J2
0Os

Liegt ein Organigramm vor?

*[X
i
=t

Sind die Zustandigkeiten fiir die P D K0 siehe Verantwortungsmatrix
. gt s th
qualitdtsrelevanten Tatigkeiten ja nein LI2
festgelegt? 03
Sind die Tatigkeits- und X [ B0 siehe Verantwortungsmatrix
Verantwortlichkeitsbereiche ja  nein B;
beschrieben? 03
Liegt eine jéhrliche Bewertung der X D Xo
WPK durch die Geschéftsleitung vor? ja  nein B;
(]
Ist die Lenkung (erstellen, priifen, ¢ D Eg Verfahrensanweisung vorliegend
freigeben, verteilen, andern) der = nsin Bé
Dokumente und Daten festgelegt? 3

Wurden interne Audits durchgefiihrt
und die Ergebnisse dokumentiert?

Dokumente vorliegend

s [X]
0
Ox
-0

Wird die Wirksamkeit der getroffenen
MaRnahmen Uberpriift?

Dokumente vorliegend

?).

g
m
0%

Werden Unterauftrage vergeben?

Spedition

5 X
g
[m] ]
Yoy

Liegen hierzu Vertrage vor?

s X
10
Ox
-0

Wurden Kundenbeschwerden vom
Hersteller an die Zertifzierungsstelle
gemeldet und adaquater Form
kompensiert?

=X
In
og

3
o
5
0
N

es lagen fiir den Uberwachungszeitraum keine Kundenbeschwerden vor

7. Angaben zu den
angelieferten Baustoffen

Bewertung7 Bémerkung

Wird sichergestellt, dass die
angelieferten Produkte den
Qualitatsanforderungen geniigen?

0t
nein [J2

D g R0 nicht zutreffend
ja
0s

L 9 Bewertung (B) 0 — keine Abweichung 1~ geringfiigige Abweichung 2 - signifikante Abweichung

3 — Systemversagen
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, Handbuch der Zertifizierungsstelle

ZertBauF e.V. | zertBauP e.V. zur DIN EN ISO/IEC 17065
fiir Stellen, die Produkte, Prozesse und Eingefiihrt:
Dienstleistungen zertifizieren Datum: 04.03.2013

N

Dok.-Bez.: Ubemachungsbericht Gestein

Rev. Stand: 01.006
Datum: 31.03.16

5 X
Tn

Liegen Ergebnisse der freiwilligen D E X0  nicht zutreffend
= [
Produktpriifung vor? ja  nein [J2
Os
Sind die erforderlichen Sperzifikationen ] RO nicht zutreffend
in den Liefervertragen eindeutig ja  nein B;
beschrieben? 03
Existieren Festlegungen zur (] D] ®o nicht zutreffend
; . Y]
Anlieferung, Annahme und Freigabe ja nein [J2
der Baustoffe sowie Art und 03
Kennzeichnung der Lager?
8. Produktionslenkung Bewertung’ | Bemerkung
Liegt ein Materialflussplan vor? X EI B0 Siehe Dokumentation aus den FlieBbildern/Prozessbildern der
= o B; Aufbereitung
03
Ist der Produktionsprozess ] [] RO Mittels Fiussdiagramm
0
produktbezogen festgelegt? ja nein [J2
K]
Sind Verfahren zur regelméRigen X [] = Uber Arbeitsanweisungen und Checklisten
X v . a1
Uberpriifung des Produktions- ja nein 02
prozesses eingerichtet? 0s
Werden die Produktionsdaten & D X0 siehe EDV der Produktionsmengen (Mengenstatistik)
A . [
kontinuierlich aufgezeichnet? ja nein EJ2
O3
Ist die Riickverfolgung der Produkte X D E? durch Lieferscheine dokumentiert
mdglich? ja nein L2
0s
Sind Festiegungen fiir den Umschlag, %? AA ist ergénzt worden

regelmaRig kalibriert?

die Lagerung und die Aus-lieferung des 02
Gesteins getroffen? 0s
: : : ”
Sind die Halden gekennzeichnet? X D %(1) Haldenplan
ja nein [O2
s
Werden die Produktionseinrichtungen g D %g) Bandwaagen werden "héndisch” iiberpriift. Eine zweifache tégliche
ja nein

“Nullung” der Bandwaagen erfolgt im laufenden Betrieb (siehe AA). Fiir
die Verkaufswaagen liegt ein Uberwachungs-/Kalibrierungsvertrag vor.

Erfolgt eine planméRige Wartung der
Anlage?

v X
g
3

gemdR AA und Winterreparaturen

02

03
Gibt es Festlegungen fiir die Freigabe X D XI0  Liste liegt vor
der Transportfahrzeuge? R e Ell;

Os
9. Uberwachung und Priifung | Bewertung’ | Bemerkung

Liegen die relevanten Normen und

X

BJo

Dokumentenliste, aktual. durch Beuth u. FGSV

Vorschriften vor? ® el E;
s
Entspricht die Ausstattung des Labors X ] o
? my
den Vorgaben der EN? ja  nein [J2
03

L K Bewertung (B) 0 - keine Abweichung I 1 - geringfiigige Abweichung 2 - signifikante Abweichung 3 — Systemversagen j
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